	ООО «Анкувер»                                               Таблица засоренности лома алюминиевых сплавов.

	Класс

группа/

подгруппа

ГОСТ

1639-93
	Класс

группа/

подгруппа

ГОСТ

1639-2009
	Наименование


	Массовая доля химических элементов, % не более
	Характеристики

(описание)
	Требования
	Засор %

При невыполнение перечисленных требований выставляется дополнительный засор по факту
	Цена в $

	А
1/1
	 Алюминий 2

Серия 1000.
Марки: А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А0, АД00 (1070А), АД0 (1050А), АД1, АД (1200) и др
	Алюминий нелегированный

Электротехнические изделия

	0,25-кремния 

0,05-меди 
0,05-марганец 
0,05-магний 
0,4-железа 
0,07-цинка 

	Провод, голые жилы кабелей.
	В связках, бухтах, стопках, пакетах

Без лака, краски

Без наличия тонкого провода, проволочных решеток, железа, изолирующего и другого материала.

Сухой и чистый лом, не окисленный
	1
	

	
	
	
	
	
	
	по факту выборочной разделки с партии
	

	
	Алюминий
 25
	Лом кабельных изделий

	0,25-кремния
0,05-меди
0,05-марганец 
0,05-магний 
0,4-железа 
0,07-цинка 
	Провод, жилы кабелей и шнуров, с изоляцией
	В связках, бухтах, стопках, пакетах


Без наличия тонкого провода, проволочных решеток, железа и другого материала.

Сухой и чистый лом
	по факту выборочной разделки с партии
	

	А
 1/2
	Алюминий 1/1

Серия 1000.
Марки: А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А0, АД00 (1070А), АД0 (1050А), АД1, АД (1200) и др
	Алюминий нелегированный

Электротехнические изделия .
	0,25-кремния 
0,05-меди 
0,05-марганец 
0,05-магний
0,4-железа 
0,07-цинка
	Кабельная оболочка
	В пакетах, пачках, стопках, россыпью


Не содержит железа, бумаги, пластика, чернил, масла, жира, краски, синтетических материалов. Не засоренные другими металлами и сплавами

Сухой и чистый лом, не окисленный, без нагара


	2
	

	
	
	
	
	
	
	по факту выборочной разделки с партии
	

	А

1/3
	Алюминий 1/1

Серия 1000.
Марки: А85, А8, А7, А7Е, А6, А5, А0, АД00 (1070А), АД0 (1050А), АД1, АД (1200) и др
	Алюминий нелегированный

Пищевой

	0,25-кремния 

0,05-меди  

0,05-марганец 

0,05-магний

0,4-железа 

0,07-цинка 
	Лом и кусковые отходы, баки, фляги. 

Листовые отходы толщиной не менее 1 мм и шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители
	В пакетах, пачках, стопках, россыпью


Не содержит железа, бумаги, пластика, чернил, масла, жира, краски, синтетических материалов.

Не засоренные другими металлами и сплавами

Сухой и чистый лом, не окисленный, без нагара
	2
	

	
	
	
	
	
	
	по факту выборочной разделки с партии
	

	А

2
	Алюминий 5
Серия 1000.
Марки: А85, А8, А7, А6, А5, АД00 (1070А), АД0 (1050А), АД1 и др.
	Алюминий нелегированный
	0,7-кремния

0,5-меди

1,0-марганец

0,9-магний

0,7-железа 

0,3-цинка 
	Лом и отходы фольга
	В пакетах, россыпью, рулонах

Сухой и чистый лом, не окисленный

Не засоренные другими металлами и сплавами

Без лака, краски, бумаги и других материалов
	40
	

	
	
	
	
	
	
	по факту балансовой плавки
	

	А

2/1
	Алюминий 28

Марки:
АД0(1050А), АМг2(5251)
	Сплавы алюминиевые деформированные с низким содержанием магния
	0,7-кремния

0,5-меди

1,0-марганец 

0,9-магний

0,7-железа 

0,3-цинка 
	Банки пивные
	В пакетах, россыпью

Сухой и чистый лом, не окисленный

Не засоренные другими металлами , сплавами, материалами
	40
	

	
	
	
	
	
	
	по факту выборочной разделки с партии или балансовой плавки
	

	А

3/1
	Алюминий 4/1
Серия 6000.
Марки: АД31 (6063), АД33 (6061), АД35 (6082), Д12 и др., а также марки: АМг1 (5005), ММ (3005), АМц (AI 3003), АВ, А154
	Сплавы алюминиевые деформированные с повышенным содержанием магния
	1,0-кремния

4,9-меди 

0,5-марганец 

1,8-магний 

0,9-железа 

0,9-цинка
	Лом и листовые отходы толщиной не менее 1 мм

пакетированный
	В пакетах

Сухой и чистый лом, не окисленный

Не засоренные другими металлами и сплавами

Без бумаги, земли, песка, грязи, пленки, и других неметаллических включений.

Допускается в пакетах присутствии других групп алюминиевых ломов ( А2, А6, А3/3 и т.д.) до 3%


	4
	

	
	
	
	
	
	
	по факту выборочной разделки с партии или балансовой плавки
	

	А

3/2
	Алюминий 4/2

Серия 6000.
Марки: АД31 (6063), АД33 (6061), АД35 (6082), Д12 и др., а также марки: АМг1 (5005), ММ (3005), АМц (AI 3003), АВ, А154
	Сплавы алюминиевые деформированные с повышенным содержанием магния
	1,0-кремния

4,9-меди 

0,5-марганец 

1,8-магний 

0,9-железа 

0,9-цинка
	Мелкий лом и кусковые отходы с А3/1, листовые отходы толщиной не менее 1 мм, лодки
	Россыпью Сухой и чистый лом, не окисленный, без нагара

Без лака, краски, бумаги, земли, песка, грязи, пленки, и других неметаллических включений

Не засоренные другими металлами и сплавами
	4
	

	
	
	
	
	
	
	по факту выборочной разделки с партии или балансовой плавки
	

	А

3/3
	Алюминий 4/3

Серия 6000.
Марки: АД31 (6063), АД33 (6061), АД35 (6082), Д12 и др., а также марки: АМг1 (5005), ММ (3005), АМц (AI 3003), АВ, А154
	Сплавы алюминиевые деформированные с повышенным содержанием магния
	1,0-кремния

4,9-меди

0,5-марганец 1,8-магний      0,9-железа 

0,9-цинка 
	Радиаторы
	В связках, стопках, пакетах, россыпью

Сухой и чистый лом, не окисленный, без нагара

Без бумаги, земли, песка, грязи, пленки, и других неметаллических включений, разделанные

Не засоренные другими металлами и сплавами
	20
	

	
	
	
	
	
	
	по факту выборочной разделки с партии или балансовой плавки
	

	А

3/4
	Алюминий 3

Серия 6000.
Марки: АД31 (6063), АД33 (6061), АД35 (6082) и др., а также марки: Д12, АМг1 (5005), ММ (3005), АМц (AI 3003), АВ, А154


	Сплавы алюминиевые деформированные с низким содержание меди
	0,5-кремния

0,05-меди

0,05-марганец 

0,05-магний

0,5-железа

0,1-цинка 
	Профиль
	В пакетах, россыпью

Сухой и чистый лом, не окисленный, без нагара

Не засоренные другими металлами и сплавами, бумаги, земли, песка, грязи, пленки, и других неметаллических включений
	Без лака, краски -2
С лаком и краской -4
	

	
	
	
	
	
	
	по факту выборочной разделки с партии


	

	А

3/5
	Алюминий 6
Серия 2000
Марки: Д1 (2017), Д18 (2117), Д19, В65, АК6, АК8 (2014) и др.
	Сплавы алюминиевые деформированные с высоким содержанием меди
	0,3-кремния

4,5-меди

0,8-марганец

1,8-магний

0,3-железа

0,3-цинка
	Д16

Лом и кусковые отходы, листовые отходы толщиной не менее 1 мм

( радиаторы медесодержащие)
	В связках, стопках, россыпью

Сухой и чистый лом, не окисленный, без нагара

Без лака, краски, бумаги, земли, песка, грязи, пленки, и других неметаллических включений

Не засоренные другими металлами и сплавами
	Без лака, краски -2
С лаком и краской -4
	

	
	
	
	
	
	
	по факту выборочной разделки с партии
	

	А

5
	Алюминий 13
Марки: 
AК12, АК5Г 
АК8Г,AК8,
АК7, АК9,
AК5M2,AК7M2, АК5Г7,
АК5Г4,AК8M3 
	Сплавы алюминиевые системы алюминий-кремний -магния
	13,0-кремния

1,5-меди

0,5-марганец

0,6-магний 

1,0-железа

0,5-цинка 
	Блоки цилиндров однорядных и V- образных двигателей
	Россыпью

Сухой и чистый лом, не окисленный 

Не засоренные другими металлами и сплавами

Разделанные частично (со срезанными шпильками, без чугунных гильз)
	2

	

	
	
	
	
	
	
	по факту выборочной разделки с партии
	

	А

6/1
	Алюминий 13/1
AК12, АК5Г 
АК8Г,AК8,
АК7, АК9,
AК5M2,AК7M2, АК5Г7,
АК5Г4,AК8M3
	Сплавы алюминиевые системы алюминий-кремний -медь
	13,0-кремния 

8,0-меди 

0,5-марганец 

1,4-магний

1,0-железа 

1,0-цинка 
	Заводской брак. чушка
	Россыпью, стопках, пакетах

Сухой и чистый лом, не окисленный

Не засоренные другими металлами и сплавами
	0
	

	А

6/2
	Алюминий 13/2

AК12, АК5Г 
АК8Г,AК8,
АК7, АК9,
AК5M2,AК7M2, АК5Г7,
АК5Г4,AК8M3
	Сплавы алюминиевые системы алюминий-кремний -медь
	13,0-кремния 

8,0-меди 

0,5-марганец 

1,4-магний

1,0-железа 

1,0-цинка
	Моторный лом с содержанием железа и общем засором до 5,5%
	Россыпью

Сухой и чистый лом, не окисленный


	4
	

	
	
	
	
	
	3асоренные другими металлами (железные приделкам Разделанные частично (со срезанными шпильками, без чугунных гильз и т.п.)

При невыполнение перечисленных требований выставляется дополнительный засор
	по факту выборочной разделки с партии
	

	А

6/3
	Алюминий 13/3

AК12, АК5Г 
АК8Г,AК8,
АК7, АК9,
AК5M2,AК7M2, АК5Г7,
АК5Г4,AК8M3
	Сплавы алюминиевые системы алюминий-кремний -медь
	13,0-кремния 

8,0-меди 

0,5-марганец 

1,4-магний

1,0-железа 

1,0-цинка
	Моторный лом с повышенным содержанием железа и общим засором до 30%
	Россыпью

Сухой и чистый лом, не окисленный

3асоренные другими металлами(железные приделкам)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	по факту выборочной разделки с партии
	

	А

6/4
	Алюминий 13/4

AК12, АК5Г 
АК8Г,AК8,
АК7, АК9,
AК5M2,AК7M2, АК5Г7,
АК5Г4,AК8M3
	Сплавы алюминиевые системы алюминий-кремний -медь
	13,0-кремния 

8,0-меди 

0,5-марганец 

1,4-магний

1,0-железа 

1,0-цинка
	Автомобильные диски
	Россыпью

Сухой и чистый лом, не окисленный 

Не засоренные другими металлами и сплавами


	0
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	А

7
	Алюминий 15
Марки:
АК12М2, АК10М2, АК12М2Мг, АК12МгН, АК18, АК21, 5М2, 5Н2, АК4, АК4-1
	Сплавы алюминиевые, легированные никелем
	13,0-кремния 

3,0-меди

0,5-марганец 

0,5-никель

1,0-железа

1,0-цинка 
	Поршневые
	Россыпью

Сухой и чистый лом, не окисленный

Не засоренные другими металлами и сплавами, без колец и пальцев
	2
	

	
	
	
	
	
	При невыполнение перечисленных требований выставляется дополнительный засор по факту
	по факту выборочной разделки с партии
	

	А

8/1
	Алюминий 18


	Лом самолетный разделанный
	0,8-кремния мах

0,1-меди мах 

1-магний мах

0,5-железа мах

0,2-цинка мах
	Самолетный лом

Лом вертолетов
	В связках, стопках, россыпью

Сухой и чистый лом, не окисленный

Не засоренные другими металлами и сплавами

Рубленный, резанный на куски, размером не более 500х1000х1000 мм
	35
	

	
	
	
	
	
	При невыполнение перечисленных требований выставляется дополнительный засор по факту
	по факту выборочной разделки с партии
	

	А

8/2
	Алюминий 8

Серия 5000.

Марки: АМг2 (5251), АМг3, АМг4 (5086), АМг5, АМг6, АМг61, АЛ8, АЛ13, АЛ23, АЛ27, АЛ28, АЛ29 и др.
	Сплавы алюминиевые деформированные с высоким содержанием магния

	0,8-кремния мах

0,1-меди мах 

13,0-магний мах

0,5-железа мах

0,2-цинка мах
	Лом и кусковые отходы, листовые отходы толщиной не менее 1 мм, АМГ, буксы
	В связках, стопках, россыпью

Сухой и чистый лом, не окисленный

Не засоренные другими металлами и сплавами 

Рубленный, резанный на куски, размером не более 500х1000х1000 мм
	-

4
	

	
	
	
	
	
	При невыполнение перечисленных требований выставляется дополнительный засор по факту


	по факту выборочной разделки с партии
	

	А

10/1
	Алюминий 10
Серия 7000.
Марки:

 В93, В94, В96, 1915 (7005), 1925 и др.
	Сплавы алюминиевые деформированные с высоким содержанием цинка
	0,7-кремния мах

2,6-меди мах 

0,5-марганец 

3,0-магний мах

0,7-железа мах

9,0-цинка мах
	Лом и кусковые отходы, 

листовые отходы 

толщиной не менее 1 мм, 

В95, АЦМ, Военный лом 

с высоким содержание цинка.

Мелкий алюминий с А3/2, А6/2,А6/3
	Россыпью, мелочь

Сухой и чистый лом, не окисленный
	4

	

	
	
	
	
	
	3асоренные другими металлами, в том числе при не определении визуальном способе
	по факту выборочной разделки с партии
	


Каждая позиция лома может быть рассмотрена в индивидуальном порядке по договоренности сторон.

